. . N
Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A. N ACCREDIA \

Venezia - Murano’ Via Briati ]0 /'_‘\ L'ENTE ITALIAMG DI ACCREDITAMENTO
Venezia - Marghera, Via delle Industrie 13 - c/o VEGA Edificio Pegaso 2 N N

ORGANISMO NOTIFICATO CE CPR 305/2011 n° 1694 IR LAB N° 0073

131541 .1dil
RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. pag 2 4
Marghera 11/11/2015 rif Vs/conferma del 15.10.2015
' Marchio UNI vetri stratificati

?'fc’h.fedente GLASSFER S-R.L.
proposer VIA 8. MAURIZIO 66 - 22036 ERBA (CO)
campione Vetro piano stratificato prova eseguita daf [ from 10/1172015
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UNI EN 14449:2005 - Vetro per edilizia — Vetro stratificato e vetro stratificato di
sicurezza - Valutazione della conformita/Norma di prodotto

Tipo di prova eseguita:  Prova e classificazione di resistenza contro 1'attacco manuale — Prova di
caduta con sfere secondo UNI EN 356:2002

Arzienda richiedente: GLASSFER S.r.l.
Sito produttivo: Via S. Maurizio 66 - 22036 Erba (CO).

Tipologia di prodotto:  vetro stratificato di sicurezza (UNI EN ISO 12543-2:2011)
Famiglia di intercalare:  ionomero - SG (UNI EN 14449:2005)
Campionamento; secondo Doc. n° 08/01 Rev. 3 del 13/03/2013 emesso da CSI S.p.A.
Marcatura dei provini: ~ data di campionamento: 15/10/2015;

linea di produzione: LISEC.
Incaricati della prova: Fabrizio Comiati, Matteo Schiavonato ¢ Stefano Brocca.
Prova eseguita: presso i nostri laboratori di Marghera.

Per i dettagli della descrizione del prodotto e del processo di stratificazione, riferirsi al fascicolo
tecnico del Produttore.

La prova & stata eseguita, come descritto ai punti 6.1 ¢ 8 della Norma UNI EN 356:2002, su 3
campioni di vetro piano stratificato di sicurezza aventi uno spessore nominale di 12,89 mm.

In base ai risultati di prova ed in conformita al Prospetto 4 della Norma UNI EN 356:2002, alla
campionatura in esame pud essere assegnata la seguente categoria di resistenza:

Codice della categoria di resistenza ottenuto: EN 356 P2A
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